Antragsteller:

Schallabsorptionsgrad nach DIN ISO 354:2003

Schmitz-Werke GmbH + Co. KG
48282 Emsdetten
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Prufgegenstand:

B: Luftraum
C: Wand

Prifflache:

Hallraum:

Diffusoren:

Prifschall.

Prifdatum:

A: Probe gerafft, 100%

D: Wandabstand 150 mm

drapilux 958

Stoff, gerafft (Zugabe 100% ) an Schlaufen hangend

Flachengewicht m = 517 g/ m?
Wandabstand: 150 mm

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654: Juli 1997
o, = 0,95 - Schallabsorberklasse "A"

s =3.000 x 4.000 mm?
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|Projekt Nr. 208466-01

Prifstellenleiter:
VMPA - SPG-154-87-NRW
Datum:
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